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Glas fand im vorgeschichtlichen Europa vor allem in Form von Perlen als Schmuck- und Trachtbe-
standteil Verwendung. Glasperlen aus Gribern, Horten und Siedlungen der Mittel- bis Spétbronzezeit
(14.-9. Jh. v.Chr.) stellen dabei das élteste echte Glas in Mitteleuropa dar. Im Rahmen eines DFG-
Projektes werden diese Glasfunde derzeit archidologisch aufgenommen und archdometrisch analysiert.
Neben einer ausfiihrlichen Bestandsaufnahme wird ihre technik- und kulturgeschichtliche Stellung in
der mitteleuropédischen Bronzezeit herausgearbeitet. Dariiber hinaus sollen Fragen zu Herkunft und

Verteilung des Glases und der Rohstoffe gekldrt werden.

Trotz der beachtlichen Zahl von etwa 3500 Perlen aus rund 300 Fundstellen zeigt sich bereits jetzt,
dass es sich um eher seltene Funde handelt. Die im archédologischen Befund beobachtete enge Bindung
an reich ausgestattete und auch Metall fithrende Gréber belegen die Exklusivitit und Kostbarkeit des
Materials, dessen Wert sogar mit dem von Gold und Bernsteinschmuck vergleichbar ist. Mit den Vor-
arbeiten zum Projekt konnte das Einsetzen von Glasperlen in Deutschland in die spite Mittelbronze-
zeit Stufe Bz C (1500 — 1300 v.Chr.) datiert werden (Mildner, 2008, Bronzezeitliche Glasperlen in
Deutschland, Magisterarbeit, Bamberg). Es sind kugelige, unverziert blaue Glasperlen, rundliche
Ringperlen und kleine, leuchtend blaugriine Ringchenperlen. Mit der frithen Urnenfelderkultur (Ha A:
1200 — 1050 v.Chr.) sind erstmals polychrome, tonnchenformige “Pfahlbauperlen® mit weiler Glasfa-
deneinlage und Noppenperlen nachweisbar. Ab der jiingeren Urnenfelderkultur (Ha B: 1050 — 800
v.Chr.) finden sich zweifarbige verzierte Perlen hédufiger, darunter auch frithe Exemplare der aus der
Eisenzeit bekannten “Augenperlen. Das Farbspektrum der meist transluzenten Glasperlen reicht von
blau und griinblau in verschiedenen Nuancen bis hin zu dunkelblau und dunkelviolettblau, andere

Farben wie braun oder schwarz sind nur duflerst selten zu beobachten.

Die archdometrischen Untersuchungen umfassen die chemische Analytik der Haupt- und Nebenele-
mente der Glasperlen mit der Elektronenstrahl-Mikrosonde zur Identifizierung der verwendeten
Grundrezepturen. Mit Laserablations-Massenspektrometrie werden zudem zahlreiche Spurenelemente
und die Seltenerdelemente analysiert. Anhand dieser Daten soll versucht werden, den als Rohstoff
verwendeten Sand und die farbgebenden Bestandteile des Glases einschlieBlich typischer Begleitele-

mente ndher zu charakterisieren. Fiir die Analytik ist es notwendig, die oberfldchliche Korrosions-



schicht auf einer winzigen Fliche zu entfernen und diese anschlieBend aufzupolieren. Die Auswahl der

Perlen erfolgt daher auch unter Gesichtspunkten des Verwitterungs- und Erhaltungszustandes.

Bisher stellten folgende Kooperationspartner Glasperlen aus ihren Sammlungsbestinden zur Verfii-
gung: Landesamt fiir Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Archiologische Staats-
sammlung Miinchen, Romisches Museum Augsburg, Archidologie-Museum Oberfranken - Pfalzmuse-
um Forchheim, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck, Heimatmuseum Wattens in Nordti-
rol, Archédologisches Landesmuseum Schleswig, Museumslandschaft Hessen Kassel, Niederséchsi-
sches Landesmuseum Hannover, Museum fiir das Fiirstentum Liineburg und Museum Schloss Hol-
denstedt Uelzen. Damit konnten bereits 176 Glasperlen aus insgesamt 43 Fundorten bzw. 65 einzelnen

Fundstellen aus Deutschland und Nordtirol/Osterreich in die Untersuchung eingehen.

Ein GroBteil der bislang analysierten 126 Perlen kann, den Haupt- und Nebenelementkonzentrationen
zufolge, einer der beiden bekannten bronzezeitlichen Glastypen (Henderson, 1988, Antiquity, 62,
435-451) zugeordnet werden. Dabei gehoren die spét-mittelbronzezeitlichen und ein Teil der friih-
urnenfelderzeitlichen Exemplare zur Gruppe der HMG Gliser, die meisten der jiingeren Perlen zum
Typ LMHK. Vereinzelt sind allerdings auch jiingere Proben der HMG-Gruppe zuzuordnen. Das besta-
tigt die schon von anderen Autoren festgestellte zeitliche Einteilung: Bis zur frithen Eisenzeit existier-
ten HMG- und LMHK-Gliser nebeneinander, das HMG-Glas wurde im Laufe der frithen Eisenzeit
durch das LMG-Glas abgelost. Dariiber hinaus kann anhand von wenigen Exemplaren der untersuch-
ten Perlen eine dritte Glasgruppe fiir die spédte Bronzezeit nachgewiesen werden. Dieses Glas besitzt
im Vergleich zum LMHK-Glas einen deutlich hoheren Kalium-Gehalt (15-18 Gew.% gegeniiber 7-11
Gew.%) und einen deutlich niedrigeren Natrium-Gehalt (< 2 Gew.% gegeniiber 5-7 Gew.%) bei
gleichniedrigem Magnesiumgehalt (ca. 0,5-1 Gew.%). Vergleichbare Glasperlen sind in geringen
Stiickzahlen auch aus der spitbronzezeitlichen Siedlung von Frattesina und der Nekropole von Fondo
Zanotto bei Frattesina in Norditalien bekannt, sie wurden dort aber nicht als eigene Gruppe definiert

(Towle et al, 2001, Padusa, 37, 7-68; Angelini et al 2004, JASc 31, 1175-1184).

Die Spuren- und Seltenerdelemente geben Aufschluss iiber den verwendeten Sand und die farbenden
Bestandteile. Normierte Spurenelementmuster von Glisern aus unterschiedlichen Regionen zeigen
beim Gehalt der farbenden Elemente Kupfer oder Kobalt und deren Begleitelementen (i.e. As, Ag, Sn,
Sb, Pb, Bi) teils markante Unterschiede, die moglicherweise auf lagerstittenbedingte Charakteristika
der jeweils verwendeten Firbestoffe zuriickzufiihren sind. Andere Spurenelemente und die Seltenerd-
Elemente lassen auf der Grundlage der unterschiedlichen Schwermineral-Anteile Riickschliisse auf die
zur Glasherstellung verwendeten Sande zu. Die laufenden Untersuchungen sollen detaillierte Kennt-
nisse iiber die regionale und altersméfige Verteilung verschiedener Glasrezepturen liefern und im
Vergleich mit Daten aus anderen Gebieten (z.B. Norditalien) Ursprungsregionen im Vergleich zu den

Fundregionen eingrenzen.
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